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TABULKA €.1: Limity rozhodujici pro hodnoceni znovuziskané asfaltové smési

Poznamky k limitim

Vyhl. 130/2019 - znoviziskana asfaltova smas - suina - priloha&. 1

suma 18 PAU Limity sumy polyaromatickych uhlovedikd (PAU) dle pfilohy €. 1, tabulky £. 1 wyhlaSky &. 130/2019 Sb.:
hodnota sumy 16 PAU < 12 mgikg sus. = znovuziskana asfaltovd smés Fidy ZAS-T1
12 mofkg sus. < hodnota sumy 16 PAU < 25 mgikg sui. = znovuziskana asfaltova smas ffidy ZAS-T2
25 mg/kg sus. < hodnota sumy 16 PAU < 300 mg/kg suS. = znovuziskana asfaltova smas tridy ZAS-T3

| hednota sumy 16 PAU >300 mg/kg sus. i = rnovuziskana asfaltovd smés Fidy ZAS-T4

TABULKA ¢€.2: Zatfidéni vzork( dle vysledk( zkousek a kritérii dle tabulky &.1 této
zpravy v souladu s vyhlaskou ¢.130/2019 Sb.

Oznaéeni vzorkl : Suma 16 PAU R
viz schéma &.2 thice [mg/kgsus] | °dpovida tride
SK1/1 Srbska - 7.0 ZAS-T1
SK1/2 Srbska T, ZAS-T1
4.ZAVER

Veskeré zjiSténé skuteCnosti jsou uvedeny v pfedchozich bodech této zpravy.
Skladba je zjisténa v misté sondy a mlzZe byt v délce useku variabilni napiiklad
v plochach vyspravek a starSich vykopl. Je nutné konstatovat, Ze vozovka je
clenéna velkym mnozZstvim vyspravek rlizného stafi.

Zatfidéni vzorkd asfaltovych smési dle obsahu polyaromatickych uhlovodik
(PAU) dle prilohy €.1, tabulky €.1 vyhlasky ¢.130/2019 Sb. je uvedeno v tabulce 8.2 v
kapitole 3.2. této zpravy.

v Liberci dne 9.9.2020
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Diagnostika stavebnich konstrukci
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3. PROVEDENE PRACE A VYSLEDKY ZKOUSEK

Rozsah praci byl stanoven na zakladé poZadavku objednavatele provést
diagnosticky prizkum ke zjisténi skladby vozovky vySe uvedené ulice v daném
useku, v€etné provedeni chemického rozboru ziskanych vzork( a porovnani kritérii
dle vyhlasky 130/2019 Sb. Pocet sond byl dan poZzadavkem objednatele.

3.1. SONDY DO VOZOVKY

Do vozovky byla provedena sonda ke zji§téni skladby vozovky a tloustky
jednotlivych vrstev.

Sonda byla provadéna metodou jadrového diamantového vrtani pfistrojem
CEDIMA s vyplachem pfes zpevnéné vrstvy skladby. Byla provedena 1 sonda do
vozovky oznacena jako SK1. Dokumentace sondy je provedena ve schématu &.2.
Misto provedeni sondy je zakresleno do schématu v pfiloze &.1. Fotodokumentace
sondy je provedena ve schématu ¢.2 a v pfiloze &.3 — fotodokumentace.

60 - Ziviéna vrstva 1 (vzorek SK1/1)
A
200
140 - Prolevany makadam (vzorek SK1/2)
~

- nezpevnény Stérkopisek

3.2. CHEMICKY ROZBOR

Na jednom zkuSebnim misté¢ byly odebrany 2 vzorky asfaltové smési pro
chemicky rozbor obsahu polyaromatickych uhlovodik( (PAU). Oznaéeni vzorkil a
jejich specifikace je uvedena ve schématu €.2 v kapitole 3.1. této zpravy a dale v
tabulce €.2 spolu s vysledky rozboru. Chemicky rozbor odebraného vzorku provedlia
zkuebni laboratof €.1163 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025: 2018.
V pfiloze C.2 této zpravy jsou uvedeny vysledky zkousek obsahu polyaromatickych
uhlovodikl (PAU) dle tabulky ¢.1 v pfiloze ¢.1 vyhlasky ¢.130/2019 Sb. Hodnoceni
vysledk( zkousek bylo provedeno na zakladé pfislunych limité dle tabulky €.1.
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1.0VOD
OBJEDNAVATEL.: Statutarni mésto Liberec
STAVBA-OBJEKT: ulice Srbska
KONSTRUKCE: vozovka
Na zakladé objednavky byl proveden v pribé&hu srpna 2020 priizkum skladby
zpevnénych vrstev vozovek ve vyznaceném useku Srbské ulice v Liberci.

2.PODKLADY PRUZKUMU

Objednatelem byly dodany podklady ve formé situaci s vyznacenim Usekl
urCenych k diagnostickému prizkumu vozovky a s uréenym pozadovanym poétem
sond. Podklad ve formé situace s vyznacenym Usekem je uveden v nasledujicim
schématu ¢.1.

SCHEMA ¢&.1: vyznadeni Gseku ulice
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DIAGNOSTIKA STAVEBNICH KONSTRUKCI s.r.o.
Svobody 814, Liberec 15, 460 15,
tel 482750583, fax.482750584, mobil 603711985, 724034307
e-mail : diagnostika.lb@volny.cz, http:// www.diagnostikaliberec.cz
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Zjisténi skladby vozovky
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